
ESPECIFICACION  /  SPECIFICATION

Grano/Grain 16 C-0

Revisión/ Review 01/01

Fecha/ Date 01/01/2001

Situación/State VIGENTE

Observaciones/ comments

PropFísica
Máx Mín 

Típico  

Typical Physical prop.

PROP. FISICAS / PHYSICAL PROPERTIES

Ud

D.C. 1,550 1,3501,440Densidad de Caída / Bulk Density g/cm3

C.M. 0,027Contenido Magnético/ Magnetic Conten %

Compuesto

Máx Mín 

Típico  

Typical Compound

ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALISIS

Ud

C.L. 0,50Carbono Libre / Free Carbon %

CSi 98,00 %

SiO2+Si 1,07 %

Fe2O3 0,17 %

Al2O3 0,10 %

CaO 0,02 %

Tamiz LuzMalla

Máx Min 

Típico  

Mesh ASTM Microns Typical 

GRANULOMETRIA / GRAIN SIZE DISTRIBUTION



2000 0,00,010 %

1400 22,014 %

1180 38,016 %

1000 34,018 %

850 6,020 %

0 3,00,5COL %
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